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Ze wzgledu na mozliwos¢ nierbwnomiernego osiadania taw zaleca sie zasto-
sowania zbrojenia w spoinach poziomych wedtug powyzszego schematu.

Stosowac nalezy siatki z drutu fi 3mm o oczkach 10x10cm, ktére mozna
uzyskac przycinajac zwykty siatke wedtug schematu:




